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Type  VL 504 – VL 507 (all modifications) 

VL 601 – VL 607 (all modifications) 

Form (Pairing) TRIPLE CRIMPED 

 

The representative shear force transmitted by a crimped point at serviceability limit state is 75 kN at displacement of 5mm / Charakteristická smyková síla 

přenášená slisovaným bodem v mezním stavu použitelnosti je 75kN při posunutí  5mm. 

   

*Holes standard identical for all web holes.  

Different dimensions upon request. 

Parameter 
Označení   

Description  
Popis   

Param. value 
Hodnota (mm) 

Tolerances (+/-) 
Tolerance (+/-)  

b 
Distance from the top edge of sheetpile and hole center 

75 - 700 
≤200 mm: +10/-10 mm 
>200 mm: +20/-20 mm Vzdálenost mezi horní hranou štětovnice a středem díry  

b1 
Distance from the top edge of sheetpile and hole center on a web 

75 - 700 
≤200 mm: +10/-10 mm 
>200 mm: +20/-20 mm 

Vzdálenost mezi horní hranou štětovnice a středem díry ve stěně 
štětovnice 

c  

Distance between vertical axis of sheet pile back and hole center in 
X axis direction  

0 +15/-15 mm 
Vzdálenost mezi středem díry a vertikální osou hřbetu štetovnice  ve 
směru osy x 

c1 

Distance of  vertical axis of the web side and web hole center in X 
axis direction 

0 +15/-15 mm 
Vzdálenost mezi středem díry a vertikální osou stěny štětovnice ve 
směru osy x 

d 
Sheet pile back hole diameter   

30 - 70 +10/-0 mm 
Průměr díry ve hřbetu štětovnice 

d1 
Sheet pile web side hole diameter  

30 - 70 +10/-0 mm 
Průměr díry ve stěně štětovnice 

f 
Top edge alignment 

0 +20/-0 mm 
Zarovnání horní hrany  

k 
Distance from the top edge of sheetpile and the center of the 
crimping point 400 +150/-150 mm 

Vzdálenost mezi horní hranou štětovnice a středem prolisu 

j 
Distance / spacing between crimps  

640 +40/-250 mm 
Vzdálenost / rozteč mezi prolisy 

Crimping procedure specification  
EN 1993-5;  

EN 10248-1 

Specifikace prolisů dle normy 
EN 1993-5;  

EN 10248-1 


